
Untuk menentukan saiz sebenar agregat yang akan
digunakan untuk bancuhan bahan berbitumen. Ujian
penggredan ini juga dijalankan untuk menentukan kuantiti
agregat yang berlainan saiz yang perlu digunakan untuk
memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Di samping
itu ujian ini juga boleh digunakan untuk memastikan
agregat yang dibekalkan adalah seperti yang dikehendaki.
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